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Risco de fractura Fractura

Solução:

Depois do desgaste … ... é absolutamente necessário 
arrendondar

A causa mais frequente de fracturas na ceramica ( “Chipping“ ) é a incorrecta elaboração da forma da 

ceramica nos trabalhos. As ilustrações seguintes explicam o facto.

Fracturas na ceramica
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Oclusão demasiado alta Depois do desgaste
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