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Coloración del bloque  

Después del fresado, se separó el molde de la pieza de zirconia, se talló en la zona vestibular y se dejó una base 

en la lingual.

Luego se coloreó la zirconia, en la fase cruda, con el Colour Liquid individual, teniendo en cuenta la clara 

diferenciación entre el color de la encía y el de los dientes. A continuación, se dejó secar la estructura coloreada 

bajo una lámpara de secado durante 60 minutos y después, se colocó verticalmente en el horno de zirconia.



Resultado después de la sinterización

Maestro Protésico Dental Jürgen Auffarth, Salzburgo



Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn
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